Table 3 Metal — oxygen bond lengths A

Composition, x 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 13
Gal 02 1.5474(90) 1.7842(44) 1.8082(56) 1.7526(44) 1.7740(56) 1.748(12)
04 1.7883(74) 1.8396(47) 1.8515(45) 1.8147(35) 1.8886(57) 1.885(10)
06 1.7454(96) 1.8205(35) 1.8151(57) 1.7819(49) 1.8158(60) 1.756(13)
O6(a) 1.9353(94) 1.8665(43) 1.8742(59) 1.8847(46) 1.8932(45) 1.980(13)
Ga2 O1 1.9126(89) 1.9752(39) 1.8990(51) 1.9199(40) 1.9329(50) 1.758(12)
O1(a) 1.9729(92) 2.0167(43) 2.0128(58) 2.0361(44) 1.9962(49) 1.969(12)
02 2.1399(93) 2.1213(43) 2.0795(51) 2.0856(42) 2.0326(53) 2.098(12)
03 1.9298(88) 1.9838(44) 1.9340(55) 1.9733(43) 1.9917(55) 1.918(12)
04 2.0295(79) 2.0387(45) 2.0375(57) 2.0506(45) 2.0053(57) 1.989(13)
O4(a) 2.1202(89) 2.0496(38) 2.0532(53) 2.0547(38) 2.0264(58) 2.024(13)
Fel 01 2.1722(91) 2.1877(44) 2.1034(56) 2.0913(42) 2.1317(56) 2.099(12)
O1(a) 2.3353(87) 2.3611(42) 2.1145(57) 2.1505(44) 2.1683(56) 2.180(12)
02 2.3673(91) 2.3713(42) 2.3881(54) 2.3698(42) 2.3478(54) 2.383(12)
03 1.8308(93) 1.8916(43) 1.9132(54) 1.8863(41) 1.8670(53) 1.890(13)
05 1.8074(94) 1.8778(45) 1.8786(55) 1.8774(42) 1.8464(52) 1.222(14)
O5(a) 1.9212(94) 2.1079(43) 1.9959(59) 1.9360(44) 1.9372(58) 2.036(13)
Fe2 01 2.4092(86) 2.3429(43) 2.3480(54) 2.3570(42) 2.3585(54) 2.567(13)
02 2.1564(88) 2.0461(43) 2.0893(55) 2.0976(41) 2.0607(54) 2.153(13)
03 1.9855(88) 1.9624(44) 1.9321(53) 1.9123(43) 1.9411(56) 2.120(12)
04 2.1805(93) 2.0841(44) 2.0923(56) 2.1257(43) 2.1058(55) 2.281(12)
05 1.9941(93) 1.9649(44) 1.9677(57) 1.9863(46) 1.9467(57) 2.147(13)
06 1.9832(95) 1.8734(39) 1.8501(56) 1.9049(40) 1.8921(52) 1.924(13)




